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Zweikomponentige, losemittelarme, Epoxidharz-Vorgrundierung und

Feuchtigkeitssperre

Eigenschaften

DUROPRIMER-SG ist ein 2-komponentiges,
I6sungsmittelarmes Epoxidharzsystem, ideal
geeignet fur feuchte Untergriinde. Aufgrund
seiner hohen Dichte verdrangt
DUROPRIMER-SG das Wasser aus dem
Kapillargefuge des Betonuntergrundes und
wirkt als Schutzsperre gegen kapillar
aufsteigende Feuchtigkeit, Ole und andere
chemischen Stoffe.

DUROPRIMER-SG ist bestandig gegen
Chemikalien, die aus dem Untergrund
aufsteigen konnten, und weist eine sehr gute
Haftung auf feuchte Betonuntergrinde auf.
DUROPRIMER-SG wird als SR-B2,0 gemalf
EN13813 eingestulft.

Anwendungsbereich

DUROPRIMER-SG wird als Spezial-
grundierung auf dlkontaminierte, jedoch
vorher gereinigte, Betonuntergriinde
eingesetzt, die mit Produkten des
DUROFLOOR-Systems beschichtet werden.
Zusatzlich eignet sich DUROPRIMER-SG als
Grundierung auf feuchte Untergriinde und auf
Untergrinde, die riickwartig mit aufsteigender
Feuchte belastet werden.

Technische Daten

Basis: 2-komponentiges
Epoxidharz

Farbe: hellbeige

Viskositat: ca. 700 mPas bei
+23°C

Dichte: 1,75 kg/l

Mischungs-

100:20 Gewichtsteile

ca. 60 min bei
+23°C

nach ca. 24 Stunden
bei +23°C

verhaltnis (A:B):
Verarbeitungszeit:

Begehbarkeit:

Beschichtungsfahig:  nach ca. 24 h bei
+23°C

Durchhartung: nach ca. 7 Tagen
bei +23°C

Waterdampfdiffusion:

e EN 12086: Sd > 1100 m

e EN ISO 7783-2: Klasse Il (niedrig)

Mindestdurchhartungstemperatur: +8°C

Haftzugfestigkei: > 3 N/mm?
(Bruchflache im
Beton)

Reinigung der Arbeitsgerate:

Die Arbeitsgerate sollten sofort nach
Gebrauch mit dem SM-25 Reiniger gereinigt
werden.

1. Untergrund

Der Untergrund muss tragfahig, sauber,
trocken bis feucht, und frei von Stoffen sein,
die die Haftfestigkeit beeintrachtigen.

Die mit Ol kontaminierten Untergriinde
muassen erstmals mit einem Emulgierungs-
mittel (z.B. FD-CLEAN) entsprechend der
gegebenen Anleitung gereinigt werden.
Danach erfolgt eine Saduberung der
Oberflache mittels Hochdruck-Wasserstrahl-
reinigung(> 300 bar). Uberschiissiges
Wasser ist dann mit einem geeigneten
Wassersauger zu entfernen.

Auf den noch feuchten Untergrund wird dann
sofort DUROPRIMER-SG durch Einbirsten
oder Rollen gleichmafig aufgetragen. Dabei
darf das Porensystem des Untergrundes
nicht gesattigt sein, d.h. wenn man
Wassertropfen auf den Untergrund aufbringt,
mussen diese nach kurzer Zeit vollig
eingesogen werden. Der Untergrund darf
nicht nach dem Reinigen abtrocknen, denn
sonst kann das Ol durch das Abtrocknen
wiederaufsteigen und die Haftung von
DUROPRIMER-SG zum Untergrund

erheblich mindern.
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Aulerdem muss der Untergrund folgende
Mindestanforderungen erfullen:

Glte des Betons: mind. C20/25
Glte des Estrichs: mind. EN13813 CT-
C25-F6

Haftzugfestigkeiten: > 1,5 N/mm?

Hinweis: Olkontaminierte Untergriinde stellen
eine besondere Problematik dar. Demnach
empfehlen wir unsere anwendungstechnische
Abteilung zu beraten.

DUROPRIMER-SG kann auf feuchte und auf
ruckwartig mit Feuchtigkeit belastete
Untergrinde aufgebracht werden, solange
die Poren des Untergrundes nicht vollig
gesattigt sind.

2. Einmischen

Komponente A (Harz) und Komponente B
(Harter) werden in verschlossenen Gebinde
im abgestimmten Mischungsverhaltnis
geliefert. Die B-Komponente wird restlos zu
der A-Komponente hinzugegeben. Das
Anmischen beider Komponenten erfolgt fir
ca. 3 Minuten mit Hilfe eines Rihrwerks (ca.
300 Umdrehungen/Minute) bis die Mischung
homogen wird. Es ist wichtig, auch von den
Seiten und vom Boden des Gebindes
aufzurthren, damit sich der Harter
gleichmafRig verteilt. Die Materialtemperatur
sollte beim Mischvorgang ca. +15 °C
betragen. Das vermischte Material ist
nochmals in einen sauberen Mischeimer
umzutopfen und sorgfaltig durchzurGhren.

3. Anwendung

DUROPRIMER-SG wird in einem Arbeits-
gang auf den gereinigten, noch mattfeuchten,
Untergrund mit einem Gummischieber oder
einer Laufrolle satt aufgetragen, mit einer
Grundierburste in die Oberflachenzone
sorgfaltig eingeburstet und mit einer Fellrolle

gleichmaRig aufgerollt. Um eine gute Haftung
zu gewahren, wird die frische Vorgrundierung
mit Quarzsand der Korngrofie 0,5-1,0 mm
oder 0,7-1,2 mm vollflachig abgestreut.

Nach Ablauf von 12-24 Stunden, und
nachdem DUROPRIMER-SG erhartet ist,
sind die nicht gebundenen Quarzsand-
anteile mit einem Industriestaubsauger zu
entfernen.

Im Anschluss kann mit einem beliebigen
DUROFLOOR-Beschichtungssystem und
dessen zugehorige Grundierung weiter-
gearbeitet werden.

4. Verbrauch

Der Verbrauch von DUROPRIMER-SG liegt,
je nach Untergrund und dem ausgewahlten
Applikationsverfahren, zwischen

600-1000 g/m?.

Der Quarzsandverbrauch fir das Abstreuen
liegt (9 0,5-1,0 mm oder 0,7-1,2 mm) bei ca.
1,5 kg/m?.

Verpackung

DUROPRIMER-SG wird in 10-kg (A+B)
Gebinden geliefert, wobei Komponente A und
Komponente B in einem abgestimmten
Mischungsverhaltnis sich befinden.

Mindestens 12 Monaten ab
Produktionsdatum, in original verschlossenen
Gebinden, in trockenen und kihlen Raumen.
Die empfohlene Lagerungstemperatur liegt
zwischen +5°C und +35°C.

Hinweise

¢ Die Verarbeitungszeit bei Epoxidharz-
systemen wird stark von der Temperatur
beeinfluf3t. Die optimale Verarbeitungs-
temperatur fir DUROPRIMER-SG liegt
zwischen +15°C und +25°C, wobei das
Produkt eine gute Verarbeitung und die
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erwartete Erhartungszeit aufweist.
Niedrigere Temperaturen (unter +15°C)
verlangern die Verarbeitungs- und die
Erhartungszeit, und erhéhen auch den
Materialverbrauch. Hohere Temperaturen
(Uber +30°C) verkirzen die Verarbeitungs-
und die Erhartungszeit. Demnach ist es im
Winter ein Vorwarmen des Produktes zu
empfehlen, wahrend im Sommer eine
kihle Lagerung vor Produktanwendung
empfehlenswert ist.

o Epoxidharzbeschichtungen missen nach
ihrer Applikation fir ca. 4-6 Stunden vor
Feuchtigkeit geschutzt werden.
*Feuchtigkeit bewirkt eine Weilifarbung
und/oder eine Klebrigkeit der Oberflache.
Sie kann auch Stérungen bei der
Aushartung verursachen. Teilweise
verfarbte und/oder klebrige Oberflachen
sind durch Schleifen oder Strahlen
abzutragen und erneut aufzubringen.

e Bei der Verwendung von DUROPRIMER-
SG als Dampfsperre unter herkdmmlichen
Bodenbelagen, wie PVC, Linoleum,
Teppich u.a., durfen keine 16sungsmittel-
haltigen Kleber verwendet werden. Dieses
fuhrt nachhaltig zu Aufwélbungen in dem
verlegten Bodenbelag.

o DUROPRIMER-SG ist nach vollkommener
Aushartung gesundheitlich unbedenklich.

¢ Nicht zu behandelnde Flachen vor der
Einwirkung von DUROPRIMER-SG
schitzen.

e Das Technische Merkblatt ist vor Beginn
der Arbeit zu beachten.

¢ Beachten Sie bitte die auf den Gebinden
angegebenen Hinweise sicherer
Benutzung und Schutzmalnahmen.

o Bitte gultiges EG-Sicherheitsdatenblatt
beachten!

VOC-Gehalt

Gemal der VOC-Richtlinie 2004/42/EG
(Anhang I, Tabelle A) betragt der VOC-
Hochstgehalt fur die Produktunterkategorie h,
Typ Lb 750 g/l (2010) fur das gebrauchs-
fertige Produkt. DUROPRIMER-SG hat einen
VOC-Gehalt <750 gl/l.
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ISOMAT S.A.

17. km Thessaloniki — Ag. Athanasios
Postfach 1043, 570 03 Ag. Athanasios,
Griechenland
08

EN 13813 SR-B2,0
Epoxidharz- Vorgrundierung

DoP No.: DUROPRIMER-SG/1817-01

Brandverhalten: NPD

Freisetzung korrosiver Substanzen: SR
Waterdurchlassigkeit: NPD
Verschleilwiderstand: NPD
Haftzugfestigkeit: B2,0
Schlagfestigkeit: NPD
Trittschallisolierung: NPD
Schallabsorption: NPD
Warmedammung: NPD

Chemische Bestandigkeit: NPD

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
HAUPTVERWALTUNG - ANLAGE

17. km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

Postfach 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Griechenland
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.com.de e-mail: info@isomat.com.de
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